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N°       - 2016/SUNAT/5F0000
 MODIFICAN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE RECONOCIMIENTO FÍSICO-EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRAS INTA-PE.00.03 (versión 3) Y EL INSTRUCTIVO DE DECLARACIÓN ADUANERA DE MERCANCÍA (DAM) INTA-IT.00.04 (versión 2)
Callao, 

CONSIDERANDO:

Que por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N.° 0061-2010/SUNAT/A se aprobó el Procedimiento Específico de Reconocimiento Físico- Extracción y Análisis de Muestras INTA-PE.00.03 (versión 3), dentro del marco de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Legislativo N° 1053;
Que por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N.° 041-2010/SUNAT/A se aprobó el Instructivo de Declaración Aduanera de Mercancía (DAM) INTA-IT.00.04 (versión 2), dentro del marco de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Legislativo N° 1053;

Que resulta necesario modificar el Procedimiento Específico de Reconocimiento Físico- Extracción y Análisis de Muestras INTA-PE.00.03 (versión 3), a fin de asegurar que el análisis físico químico de concentrados de minerales metalíferos, a cargo de la autoridad aduanera, se realice sobre una muestra representativa; y asimismo, se requiere implementar los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, relativos a los procedimientos de prueba. 
Que resulta necesario modificar el Instructivo de Declaración Aduanera de Mercancía (DAM) INTA-IT.00,04 (versión 2), a fin de asegurar el correcto llenado de la casilla 7.35 Descripción del Formato “A”- Salida de mercancías de la declaración aduanera de mercancías, en el caso de exportación de concentrados de minerales metalíferos.
Que conforme al artículo 14º del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, el xx de xxxxx de 2016 se procedió a publicar en el portal web de la SUNAT el proyecto de la presente norma;

En mérito a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 89° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y modificatorias, a la Resolución de Superintendencia N° 172-2015-SUNAT;
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Modificación de los numerales 12, 14, 16, 30, 36 y 38 del literal E de la Sección VII Descripción del Procedimiento Específico de Reconocimiento Físico- Extracción y Análisis de Muestras INTA-PE.00.03 (versión 3)

Modifíquese los numerales 12, 14, 16, 30, 36 y 38 del literal E de la Sección VII Descripción del Procedimiento Específico de Reconocimiento Físico- Extracción y Análisis de Muestras INTA-PE.00.03 (versión 3), aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N.° 0061-2010/SUNAT/A y modificatorias, con el texto siguiente:

“E. EXTRACCIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS DE MERCANCÍAS
Extracción de la muestra
(…)

Concentrados de minerales metalíferos; barras con contenido de metales preciosos

12. Tratándose de concentrados de minerales metalíferos, la extracción de la muestra representativa para la determinación de la humedad y la composición de los concentrados, se realiza aplicando la norma ISO 12743 u otra norma estándar aplicable a nivel nacional o internacional. Este proceso lo realiza una entidad acreditada por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) en la extracción de muestras de estas mercancías; pudiendo la autoridad aduanera participar en el proceso de obtención de la muestra.
La muestra representativa obtenida por la entidad acreditada debe ser entregada por el despachador, dueño, consignatario o consignante al funcionario aduanero del reconocimiento físico, junto con su contramuestra, las cuales deben estar contenidas en envases herméticos impermeables, con cintillo de seguridad o elemento similar que garantice su inviolabilidad, con un mínimo de espacio de aire libre para minimizar cualquier cambio de contenido de humedad,  rotulados con la identificación de la entidad acreditada, la norma ISO u otra norma estándar nacional o internacional aplicada, el número de la declaración y serie a que corresponde, fecha de muestreo, identificación y firma del responsable de la obtención de la muestra y de la persona que entrega la muestra.
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, en caso de exportación de concentrados de minerales con embarque continuo, por faja, tubería u otro medio similar, la muestra y su contramuestra serán entregadas al área que administra el régimen hasta el día hábil siguiente al término del embarque, conjuntamente con la liquidación de cobranza (tipo 026) cancelada por el servicio de laboratorio.

Se denomina barras a los lingotes obtenidos de coladas (metal fundido, líquido). La extracción de la muestra se realiza mediante taladro eléctrico portátil, con broca gruesa de acero rápido, el cual se aplica en forma perpendicular a las caras de la barra, despreciándose para efectos del análisis las primeras virutas, las cuales se devuelven al interesado al momento de la extracción, registrándose este acto en el Acta de Extracción de Muestras/ Recepción y Transcripción de Etiquetas.

Cantidad de muestra a extraer

14. Las muestras de los productos que a continuación se detallan deben extraerse en las siguientes cantidades:

	Arancel
	Mercancía

	Capítulo 13
	Extractos, mucílagos y espesativos: 50 g

	Capítulo 25
	En polvo o en trozos: 200 g

	Capítulo 26.


	- Concentrados de minerales metalíferos: Muestra representativa y contramuestra: 2.5 Kg cada una.

- Otros: En polvo o en trozos: 200 g

	(…)
	


(…)

Acta de Extracción/ Recepción de Muestras y Transcripción de Etiquetas

16. El funcionario aduanero formula el Acta de Extracción/ Recepción de Muestras y Transcripción de Etiquetas en presencia del despachador de aduana, el dueño,  consignatario o consignante y del representante del depósito temporal, este último solo participa en los casos de extracción de muestras; quienes firman conjuntamente el acta, en original y tres copias, que se distribuyen de la siguiente manera: 

Original    :    área de despacho. 

1ra copia:    funcionario aduanero encargado del reconocimiento, la cual se adjunta al sobre de los documentos sustentatorios de la declaración o declaración simplificada. 

2da copia:    despachador de aduana, dueño, o consignatario o consignante. 

3ra copia:    almacén aduanero, punto de llegada, local autorizado en el que se realiza el reconocimiento. 

En el caso previsto en el tercer párrafo del numeral 12 precedente, el funcionario aduanero formula el Acta de Extracción de Muestras/ Recepción y Transcripción de Etiquetas en presencia del despachador de aduana, dueño o consignante al momento de la entrega de la muestra y contramuestra. 
En dicha Acta, el despachador de aduana, el dueño, consignatario o consignante debe especificar, en el caso de concentrados de minerales metalíferos, los elementos pagables y penalizables de acuerdo al contrato de compra-venta internacional, considerando solo para fines referenciales, la información especificada en el Anexo 7 de la Sección XII.
Los almacenes aduaneros, dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente de efectuada la extracción de muestras, deben remitir a los correos electrónicos que cada intendencia de aduana determine, la relación de las respectivas actas de extracción de muestras solicitadas por los funcionarios aduaneros. La relación debe contener: el número de la declaración, la descripción de la mercancía, la cantidad de muestra extraída, la fecha y el nombre del funcionario aduanero a cargo del despacho. 

El personal encargado del registro de actas del área del régimen correspondiente, es el encargado de verificar que la cantidad de muestras entregadas por los funcionarios aduaneros concuerde con la información remitida por los almacenes, de existir discrepancias informa a su jefe inmediato superior para las acciones que correspondan.

Resultados del análisis físico – químico

30. El plazo para la expedición del Boletín es de 48 horas a partir de la recepción de la muestra por el Laboratorio Central, con excepción de los casos en que el despacho se encuentre interrumpido por acción de lo previsto en el numeral 2 del presente literal, para lo cual el plazo es de 24 horas; asimismo, el plazo es hasta 96 horas en el supuesto previsto en el primer párrafo del numeral 12 precedente, por la complejidad del análisis que requiere la muestra. En los casos que se haya solicitado literatura técnica, hoja de seguridad o muestra, el plazo para la expedición del Boletín es hasta 48 horas después de haber recibido la información o la muestra solicitada.

(…)

36. Si como resultado del Boletín Químico o de su ampliación surge una variación en la clasificación arancelaria o descripción de la mercancía declarada, el funcionario aduanero encargado notifica dicha incidencia al despachador de aduana. El despachador de aduana, dueño, consignante o consignatario, mediante expediente puede solicitar un segundo análisis en el Laboratorio Central o en un laboratorio externo siempre y cuando la muestra no haya sido devuelta o se cuente con una contramuestra.

37. El área encargada remite los actuados al Laboratorio Central para su evaluación y pronunciamiento, a fin que ratifique o rectifique el Boletín Químico o lo derive al laboratorio externo indicado por el despachador de aduana, dueño o consignatario de la mercancía, para lo cual el Laboratorio Central facilita los nombres y direcciones de los laboratorios en los que se puede realizar la prueba.
38. El jefe del Laboratorio Central designa a un funcionario aduanero que no haya intervenido en el primer análisis, para que emita un nuevo informe químico debidamente sustentado. 
En el caso que la segunda prueba se realice en un laboratorio externo,  el funcionario aduanero del Laboratorio Central evalúa el resultado de esta, a efectos de determinar su procedencia.

Los informes correspondientes al primer y segundo análisis deben ser emitidos dentro del plazo de 48 horas o de 96 horas en el supuesto previsto en el numeral 12 precedente, computados desde la recepción del expediente de revisión o ampliación por el funcionario aduanero designado. En caso se notifique al interesado, solicitando información adicional, el plazo se computará una vez recibida la información requerida.

Artículo 2°.- Modificación del Anexo 1 de la Sección XII Anexos, del Procedimiento Específico de Reconocimiento Físico- Extracción y Análisis de Muestras INTA-PE.00.03 (versión 3)

Modifíquese el Anexo 1 “Acta de Extracción de Muestras y Transcripción de Etiquetas” de la Sección XII Anexos del Procedimiento Específico de Reconocimiento Físico- Extracción y Análisis de Muestras INTA-PE.00.03 (versión 3), aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N.° 0061-2010/SUNAT/A y modificatorias, el cual será publicado en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).

Artículo 3°.- Incorporación del Anexo 7 en la Sección XII Anexos del Procedimiento Específico de Reconocimiento Físico- Extracción y Análisis de Muestras INTA-PE.00.03 (versión 3)
Incorpórese el Anexo 7 “Elementos de los concentrados de minerales metalíferos” en la Sección XII Anexos del Procedimiento Específico de Reconocimiento Físico- Extracción y Análisis de Muestras INTA-PE.00.03 (versión 3), aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N.° 0061-2010/SUNAT/A y modificatorias, el cual será publicado en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).
Artículo 4°.- Incorporación del último párrafo del casillero 7.35 del numeral 7 del literal B) Descripción de la Sección IV del Instructivo de Declaración Aduanera de Mercancía (DAM) INTA-IT.00.04 (versión 2)

Incorpórese el último párrafo del casillero 7.35 del numeral 7 del literal B) de la Sección IV del Instructivo de Declaración Aduanera de Mercancía (DAM) INTA-IT.00.04 (versión 2) aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N.° 041-2010/SUNAT/A y modificatorias, con el texto siguiente:

“7.35 Descripción de Mercancía

(…)

Para el caso de subpartidas nacionales que comprendan concentrados de minerales metalíferos se indica lo siguiente:
· Descripción del concentrado, mediante su símbolo de la tabla periódica y su contenido en porcentaje (%), de acuerdo a lo indicado en el Certificado de Análisis. 
Por ejemplo: Concentrado de cobre: Concentrado de Cu, 20%
· Descripción del peso y humedad, mediante la cantidad de toneladas métricas húmedas TMH y de toneladas métricas secas TMS y porcentaje de humedad %, de acuerdo a lo indicado en el Certificado de Pesos y Humedad  
Por ejemplo: 50,000 TMH, 45,000 TMS, 10% humedad.
· Descripción de otros elementos pagables (elementos que añaden valor a la mercancía según contrato de compra-venta internacional y que pueden ser recuperados en el proceso de fundición y refinación), mediante su símbolo de la tabla periódica y su contenido en g/TM, de acuerdo a lo indicado en el Certificado de Análisis.

Por ejemplo: Oro y Plata: Au 30 g/TM, Ag 50 g/TM
· Descripción de los elementos penalizables (elementos que ocasionan dificultades en el proceso de fundición o refinación según contrato de compra-venta internacional), mediante su símbolo de la tabla periódica y su contenido en porcentaje (%) o partes por millón (ppm) según corresponda, de acuerdo a lo indicado en el Certificado de Análisis.

Por ejemplo: 
Arsénico y Mercurio: As 0.1 %, Hg 50 ppm” 

Artículo 5°.- Vigencia

La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, con excepción de la exigencia que la extracción de muestras sea realizada por una entidad acreditada por el INACAL, dispuesta en el Artículo 1° de la presente resolución, la cual entrará en vigencia a los xx meses de publicada la presente. 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Se aceptarán las muestras y contramuestras representativas obtenidas por entidades especializadas en la norma ISO 12743 u otra norma estándar aplicable a nivel internacional para la extracción de muestras, en tanto entre en vigencia la exigencia que la extracción de muestras sea realizada por una entidad acreditada por el INACAL
Regístrese, comuníquese y publíquese.
